Estado do Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

| - GENERALIDADES:

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condi¢des para a execucdo de
obras e servicos relativos a servico de REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA
FAMILIA DA VILA MAIUATA ENFERMEIRA EDNIRA AFONSO, sito ao municipio de Igarapé-Miri/
Paréa, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mao-de-obra com leis sociais,
equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessarias a completa execucado da
obra pela empresa contratada.

Il - DISPOSICOES GERAIS:
1 - VERIFICACOES E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificacdo e comparagcdo de todos os
desenhos dos projetos, especificacdes e demais elementos integrantes da documentacdo técnica
fornecida pela PMIM, bem como, providenciar os registros nos érgaos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes e os projetos, prevalecerdo
estes. Caso surjam dividas, caberd a PMIM esclarecer.

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentacéo fornecida pela PMIM, servirdo
também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos, através das indicacdes de caracteristicas,
dimensbes, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na planilha de
guantidades, devera ser considerado nas composi¢des de custos dos referidos servicos.

Os servigos de carater permanentes, tais como, pronto socorro, administracdo da obra, limpeza
da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na composi¢ao do BDI.

Nestas especificacBes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterizacdo de
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou similar” a
juizo da fiscalizacéo

2 - OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um livro diario de obras, destinado as
anotacfes pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observacbes a serem feitas pela
fiscalizagéo.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais altera¢des feitas nos servigos de acordo
com a fiscalizacéo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que se tornem necessarios,
tais como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como lajotas
ceramicas, ferragens, esquadrias, metais, loucas sanitarias e etc. estara sujeito a fiscalizacdo, que
decidir4 sobre a atualizagdo do mesmo.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo, antes da sua
aplicacéo.

A empreiteira serd obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diério de
obras.
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4 - FISCALIZACAO:

A fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMIM. Cabe ao fiscal,
verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitard rigorosamente, o projeto e suas especificagées,
devendo a PMIM, ser consultada para toda e qualquer modificacéo.

Em caso de inexisténcia ou omissdo de projetos, compete a fiscalizagcao fazer a indicacao e
proceder as definicbes necessarias para execucao dos servicos, como por exemplo, locais, padrdes,
modelos, cores, etc.

5 - COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicacdo e solicitagcdo deverdo ser registradas no livro diario de obras, e quando
necessario, através de oficio ou memorandos.

6 — PRONTO SOCORRO

A empreiteira devera manter no local da obra, um servico de pronto socorro para atendimentos dos
operarios que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras.

7 - ADMINISTRACAO DA OBRA:

A contratada devera manter na direcdo da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que
permitam a execu¢do com perfeicdo de todos os servi¢os, além dos demais elementos necesséarios a
perfeita administracdo da obra como, almoxarife, apontada vigia e etc.

A contratada devera comunicar com antecedéncia a PMIM, o nome do responsavel técnico, com
suas prerrogativas profissionais.

A PMIM fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso
0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposices em executar as ordens da
fiscalizagéo.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada, onde sera
obrigatoria a utilizacdo dos equipamentos de protecao individual (EPI), apropriados a cada caso, visando
a melhor segurancga do operario, juntamente com os crachas dos trabalhadores relacionados para obra.

A contratada sera responsavel pelas observancias das leis, decretos regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada devera:

v" Providenciar junto ao CREA as anotagdes de responsabilidades Técnicas — ARTs
referentes ao objeto do contrato e especificagBes pertinentes, nos termos da lei n°
6496-77.

v' Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos, objeto do contrato.

v'  Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos servicos.

v A contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construgéo.

v' A vigéncia serd ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da
obra.
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7 — EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e
maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execucdo dos
servigcos até a sua concluséo.

Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados.

8 — LIMPEZA:

A contratada sera responsavel pela limpeza permanente da obra durante todo o seu periodo de
execucdo, sendo responsavel pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de
construcdo da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc.

Il - ESPECIFICACOES TECNICAS
1 - SERVICOS PRELIMEINARES
Placa da Obra:

Entende-se como placa de obra (CONTRATANTE), a estrutura confeccionada em painéis de
madeira revestida com chapa de ago, com a superficie pintada e sobre esta descrita em letras legiveis
com todas as informac8es da empresa CONTRATANTE.

Deverd ser afixada placa contendo todas as informagdes sobre a obra, em local a ser definindo
no inicio dos Servigos pela Fiscalizac&o, obedecendo ao modelo fornecido pela P.M. DE IGARAPE-MIRI,
dimensdes de (1,50 m x 3,00m), sobre quatro pecas de madeira 4” x 4”.

As placas deverdo ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execugéo, utilizando-se
estrutura de madeira, de acordo com suas dimens8es, conforme indicado pela Fiscalizago.

Deverdo ser observadas e retiradas previamente, as interferéncias com galos, arames e etc.,
para assegurar a colocacéo e a perfeita visualizacdo das placas.

As placas de obra serdo executadas em chapas metalicas, prévia e convenientemente tratadas

para receber a pintura dos simbolos e mensagens.
DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA:

Deve ser construindo um barracdo em madeira para depdésito com 12m2, para isso o solo devera
ser nivelado e nele aplicado uma camada 7 cm de argamassa, 0os pontaletes devem ser cravados a cada
1,22m enterrando 60cm no solo, fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos
pontaletes, executar o travamento das paredes com tabuas pregadas horizontalmente, fazer a porta e a
janela do barracdo com chapa compensada, executar a estrutura do telhado em madeira com beiral 50
cm e instalar as telhas de fibrocimento 4mm. Deverédo ter ainda instalacdes sanitarias em loucga branca,
com rede de agua em tubulagdo de PVC; Instalagdes elétricas em eletrodutos plésticos flexiveis.
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Locacéao da Obra:

As locacdes deverdo ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o
perimetro das edificacdes, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execucéo,
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de niveis, construirem o gabarito formado por guias
de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados
convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias, através de
coordenadas, os alinhamentos serdo marcados com linhas esticadas, essas linhas marcardo os cantos

ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Limpeza da Obra:
Permanentemente deverd ser executada a limpeza da obra, para evitar o aciimulo de restos de
materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho proveniente da limpeza, deve ser

removido para fora do canteiro e colocado em local conveniente.
2 - DEMOLICOES E RETIRADAS

Os servigos de demolicdo e remocgdes, eventualmente necessarios, deverdo ser executados
com todos os cuidados normativos, estando cada funcionério provido com equipamentos individuais de
seguranga, com a observancia das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sob os
aspectos da medicina e da seguranga do trabalho e pela NBR 5682, sob o0 aspecto técnico. Deverdo ser
executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso
de ferramentas motorizadas dependera de autorizacao da Fiscalizacéo. Cuidados especiais deverdo ser

tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes
3 E 4 - FUNDACAO E ESTRUTURA

Escavacdo manual:

As cavas para fundacBes poderdo ser executadas manualmente, devendo o material
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZACAO. As cavas para fundagéo
em sapatas deverdo obedecer a dimensdes minimas indicadas em projeto de fundagdes a ser fornecido
pela FISCALIZACAO, devendo ser aprofundadas caso esta cota minima n&do atinja o terreno com
resisténcia compativel com a carga que ir4 suportar. Nas escavacfes necessarias a execugao da obra, a
CONTRATADA tomara precaugdes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos,
drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios, no sentido de dar o

méaximo de rendimento, seguran¢a e economia na execucao dos servigcos
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e Fundacfes em Sapatas

A empresa vencedora da licitagdo devera seguir o determinado e especificado no Projeto
Estrutural, que foi concebido conforme os laudos de sondagens do terreno.

e Sapatas e Vigas de Fundacao

As vigas de fundacdo em concreto armado deverdo seguir as especificacdes de projeto e as
seguintes recomendac8es complementares:

e Lastro manual em concreto magro

Execucéo de lastro em concreto magro, espessura 10 cm no fundo dos blocos de fundacéo na
altura conforme determinacdes de niveis do projeto arquitetdnico.

e Concreto

Para todo concreto utilizado na obra deve-se, obrigatoriamente, retirar corpos de prova que
serdo ensaiados a compressao (aos 7 e aos 28 dias) em laboratérios iddneos, independentes dos
ensaios efetuados pela prépria concreteira. O concreto a ser utilizado nos blocos e cortinas serd da
classe especificada em projeto. Em nenhum caso sera langado concreto que apresente sinais de pega
iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e a altura maxima admitida para
lancamento em queda é de 2,0m. Se a pega ultrapassar esse limite, admite-se a utilizacdo de meio
adequado, como funil ou tromba, ou lancamento através de janela lateral. Enquanto estiver sendo
lancado, e imediatamente ap6s o langcamento, sera procedido o adensamento mecéanico (vibracao)
durante o tempo necesséario, de modo a preencher todos os recantos da forma e envolver
completamente a armadura, adquirindo a melhor consisténcia. E importante evitar a vibracdo da
armadura; caso contrario resultara em diminuicdo da aderéncia.

e Armaduras

O aco empregado na obra sera das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderd ser de
procedéncia reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituicdo ou a

estabilidade do

5 - PAREDES E REVESTIMENTO

Alvenaria com tijolo ceramico:

Ser& executada parede em tijolo ceramico, assente a cutelo e a singelo, juntas com 12mm de
espessura maxima, assentados com argamassa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-
sintético, traco 1:6 com 0,70 | de aglutinante para cada m3 de argamassa. As paredes obedecerdo aos
alinhamentos e dimensdes indicadas no projeto arquitetbnico, devendo as fiadas ser perfeitamente

niveladas, alinhadas e aprumadas. Na execucdo desse servi¢co, consideram-se material e méo-de-obra,
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transporte de material dentro da obra, preparo da argamassa, marcacdo e execucdo da alvenaria. As
juntas horizontais deverdo estar completamente cheias, com espessura maxima de 12 mm. O
assentamento dos tijolos ceramicos sera executado com juntas de amarracdo de acordo com o que
preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT.

Os véaos das portas e janelas, caso ndo sejam coincidentes com as vigas, levardo vergas de

concreto armado.
Chapisco:

Trata-se da camada de argamassa constituida de cimento, areia grossa, agua e, eventualmente,
aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderéncia entre a base e a camada
de revestimento.

A argamassa de chapisco devera ser preparada no traco 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média+
aditivo). O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja, em todas as
paredes. Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, Oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes: Para remocdo de po e de
materiais soltos Escovar e lavar a superficie com agua ou aplicar jato de agua sob pressdo. Para
remocédo de Oleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superficie com
solucdo alcalina de fosfato trisodico (30g de Na 3P0O4 em um litro de agua) ou soda caustica,
enxaguando, em seguida, com agua limpa em abundancia.

Pode-se, ainda, saturar a superficie com agua limpa, aplicar solu¢édo de acido muriatico (5 a 10%
de concentracdo) durante cinco minutos e escovar em abundancia.

Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com escova de
cerdas de aco, lixamento mecénico ou jateamento de areia) sendo a remoc¢ao da poeira feita através de
ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, deverd ser pré-molhada suficientemente. A
execucao do chapisco devera ser realizada através de aplicacdo vigorosa da argamassa, continuamente,
sobre toda a area da base que se pretende revestir. As argamassas deverao ser misturadas até a
obtencdo de uma mistura homogénea. O cimento devera ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco,

podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente.

A areia podera ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro, dimensionado
de acordo com o seu inchamento médio.
A quantidade de agua sera determinada pelo aspecto da mistura, que devera estar coesa e com

trabalhabilidade adequada a utilizacéo prevista.
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Deverd ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de
se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

O procedimento para a execucdo das argamassas deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutencao.

Fabricacdo em misturador mecénico:

A ordem de colocacao no misturador devera ser a seguinte:
- parte da agua,

- a areia,

- outro aglomerante, se houver,

- cimento e

- resto da agua com o aditivo, se for o caso.

A mistura mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos.

A dosagem prevista, especificada pela proporcéo, devera ser em volume seco e devera ser
obedecida rigorosamente para cada aplicag&o.

Fabricacdo manual

S6 sera permitido 0 amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez, e
guando autorizado pela Fiscalizacao.

A masseira destinada ao preparo das argamassas devera encontrar-se limpa e bem vedada. A
evasdo de agua acarreta a perda de aglutinantes, com prejuizos para a resisténcia, a aparéncia e outras
propriedades dos rebocos.

Para amassamento manual, a mistura devera ser executada em superficie plana, limpa,
impermeavel e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo minimo de 6
minutos.

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pa, até que
apresente coloracéo uniforme. Em seguida, a mistura sera disposta em forma de coroa e adicionada a
agua no centro da cratera formada. A mistura prosseguird até a obtencdo de uma massa homogénea,
acrescentando-se, quando necessario, mais um pouco de agua para conferir a consisténcia adequada a
argamassa.

Quando a temperatura for elevada ou a aeragéo for intensa, a cura devera ser feita através de

umedecimentos periddicos, estabelecidos pela Fiscalizacéo.
Reboco com argamassa 1:6: Adit. Plast.:

O reboco € o revestimento com acabamento em pintura executado em uma Unica camada. Neste
caso, a argamassa utilizada e a técnica de execucdo deverdo resultar em um revestimento capaz de

cumprir as func¢des tanto do emboco quanto do reboco, ou seja, regularizacao da base e acabamento.
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Todas as paredes internas e externas, que nao seréo revestidas com ceramica serao revestidas
com reboco com argamassa no traco 1:2:110 (cimento, aditivo ligante de fabricacdo industrial e areia
fina), espessura 3 cm.

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulacbes que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deveréo ser convenientemente molhadas.

Os rasgos efetuados para a instalacdo das tubulacdes deverdo ser corrigidos pela colocacéo de
tela metdlica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a
desempenadeira de aco e esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

Com a superficie ainda Umida procede-se a execucdo do chapisco, e posteriormente a do
reboco. A argamassa deverd ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de
aplicacéo, constituida de areia fina, com dimensdo maxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, serd peneirada,
utilizando-se peneiras cujos didmetros serdo em funcdo da utilizacdo da argamassa.

A base a receber o reboco deverd estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais
superiores a 10 mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas
da alvenaria ou outras saliéncias, deverd ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

O reboco devera ser iniciado somente depois de concluidos os servicos a seguir indicados,
obedecidos a seus prazos minimos:

- 24 horas ap6s a aplicacéo do chapisco;
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerdmicas e de blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias dispostos de forma
tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de
aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material ceramico ou

taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idéntica a que serd empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverda ser feito o preenchimento das faixas entre as
taliscas, empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou
“mestras”.

O reboco s6 serd executado depois da colocacdo dos marcos das portas e antes da colocacao
de alisares e rodapés.

Os materiais componentes das argamassas deverdo atender as recomendagdes das Normas
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e agua:

- Cimento - Devera ser novo, ndo se admitindo a utilizagéo de cimento “empedrado”.
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- Areia - Devera apresentar granulometria e caracteristicas condizentes com o tipo de argamassa que
compora. Podera ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada
proveniente de jazidas (leito de rio).
- Agua - Devera ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou materiais organicos que
possam prejudicar as reagdes com o cimento. A 4gua potavel da rede de abastecimento é considerada
satisfatéria para ser utilizada.

O procedimento de execucdo devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de

paredes e tetos com argamassas — material, preparo, aplicacdo e manutencao.
Revestimento Cerdmico Padrdo Médio

As superficies indicadas receberdo acabamento em ceramica 33x45cm — Padrao Médio,

Fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, o revestimento devera ser aprovada pela fiscalizacéo.

OBS.: Os Revestimentos ceramicos deverdo ser da classe A, devendo ser isentos de qualquer
imperfeicdo, visivel a olho nu, a distancia de 1,00 metro, em condi¢des adequadas de iluminacédo e serao
assentados com altura conforme projetos.

Dez dias depois de curado o emboco, sera iniciado o assentamento do revestimento.

O assentamento serd procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo
CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que dispensa a
operacao de molhar as superficies do emboco e da pastilha. Sera adicionada agua a argamassa de alta
adesividade, conforme a especificacdo do fabricante, até obter-se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, sera deixada para “descansar’ por um periodo de 15 (quinze)
minutos, apos 0 que sera executado novo amassamento.

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apos o seu preparo, sendo
vedada nova adi¢do de agua ou de outros produtos.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de a¢o, numa camada
uniforme.

Com o0 lado dentado da desempenadeira, serdo formados corddes que possibilitardo o
nivelamento das pastilhas.

Quando necessarios 0s cortes e o0s furos nas pecas, para passagem de instalagfes, serdo feitos

com equipamento proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As bordas de

corte deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.
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6 - COBERTURA E FORRO

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. Serrada

Deverd ser executada estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica, na cobertura da
edificacdo. As superficies do topo das pec¢as de madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas
ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas. As ligacdes presas nas tesouras devem ser feitas
pelo menos com quatro pregos em cada peca.

LigacBes de pecas sujeitas a esforcos de tracdo devem ser efetuadas com o auxilio de cobre
juntas metalicos, fixados com parafusos. As ligacdes de apoio de pecas de madeira devem ser feitas por
encaixe, podendo ser reforcadas com talas laterais de madeira, fitas metalicas ou chapas de aco fixadas
com parafusos. 10 / 43 Os apoios das vigas principais das tesouras ndo devem apoiar-se diretamente
sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de reforco de alvenaria, cintas de amarragdo do concreto
ou frechais (vigas de madeira).

As tergas podem ser apoiadas nos oitdes em alvenaria através de um refor¢o na regido do apoio
com dois ferros 5 ou 6,3mm na (ltima junta horizontal e acima da Ultima fiada, dentro de uma camada de
reboco. As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira
presas ou com duas chapas de aco parafusadas. Os encaixes nas pernas devem ser feitos entalhes,
chamados sambladuras, com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros
encaixes podem ser feitos com estribos, cobre juntas de madeira e cantoneiras metalicas nas
extremidades e partes centrais da tesoura. As tesouras devem ser contraventadas.

O contraventamento deve ser executado com méao francesa e diagonais cruzadas entre as
tesouras centrais e somente mao francesa nas outras tesouras, entre as pendurais em telhados de duas
aguas. As tercas nas coberturas de telhas ceramicas e similares devem ser apoiadas nos nés da
tesoura. A fixacdo das tercas e pernas nas coberturas com telhas cerdmicas podem ser feitas por meio
de chapas de madeira, pedac¢o triangular da mesma espessura da perna, pregadas com o lado do
angulo menor a perna e com o lado do angulo maior a terga, ou através de uma cantoneira metéalica. As
emendas das tercas devem ser feitas sobre 0s apoios ou aproximadamente %2 do vao, com chanfros de
45° no sentido da parte mais curta da terca.

Reforcar as emendas com cobre juntas de madeira em ambas as faces laterais da terca,
pregadas em fileiras horizontais. Nao poderdo ser empregadas, na estrutura, pecas de madeira serrada
gue apresentem defeitos sistematicos, as espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas,
deverdo ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferéncia ser
previamente tratadas.

As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas d’agua terdo de receber pintura
impermeabilizante. Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote.

O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a
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acao da agua. Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e
as bitolas da peca e o comprimento minimo ou exato de pecas avulsas. As bitolas e estruturas de
madeira deverdo respeitar a NBR 7190. As estruturas deverdo suportar as cargas exigidas por cada tipo
de cobertura, neste caso, telha ceramica. Em nenhuma hip6tese os caibros solicitados na obra poderao
ser de varianga apos aparelhagem, menos de 5% do valor da bitola quando acabado. Ndo poder&o ser
empregadas, na estrutura, pecas de madeira serrada que apresentem defeitos sistematicos, tais como: -
sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resisténcia da estrutura; -
apresentarem alto teor de umidade (madeira verde); - apresentarem defeitos como nds soltos, nés que
abranjam grande parte da secdo transversal da peca, rachas, fendas ou falhas exageradas,
arqueamento, encurvamento ou encanoamento acentuado etc.; - ndo se ajustarem perfeitamente nas
ligacdes; - desvios dimensionais (deshitolamento);- apresentarem sinais de deterioracdo, por ataque de
fungos, cupins ou outros insetos. As espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas,
deverdo ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferéncia ser
previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas-d’agua terdo de
receber pintura impermeabilizante. A argamassa a ser empregada no embocamento das telhas de
ceramica e das pecas complementares (cumeeira, espigado, arremates e eventualmente rincdo) precisa
ter boa capacidade de retencdo de agua, ser impermeéavel, ndo ser muito rigida, ser insoltvel em agua e
apresentar boa aderéncia ao material ceramico.

Consideram-se como adequadas as argamassas de traco 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento: cal: areia,
em volume) ou quaisquer outras argamassas com propriedades equivalentes. N&o poderdo ser
empregadas argamassas de cimento e areia, isto é, argamassas extremamente rigidas, sem cal. Os
defeitos acima relacionados devem 11 / 43 ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem
de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a acdo da agua.
Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as bitolas da

peca e o comprimento minimo ou exato de peg¢as avulsas.

Cobertura - telha plan

Deverd ser executada a cobertura da edificacdo em telhas cerdmicas tipo plan, em local
conforme especificado em projeto. A fabricagdo das telhas cerédmicas € feita quase que pelo mesmo
processo empregado para os tijolos comuns. O barro porém deve ser mais fino e homogéneo, nem muito
gordo nem muito magro, a fim de ser mais impermeavel sem grande deformacdo no cozimento. A
moldagem varia; pode ser feita por extrusdo seguida da prensagem, ou diretamente por prensagem. As
prensas sao geralmente rotativas, como a prensa-revolver; essa é uma prensa com mesa rotativa. A
massa € colocada no molde, seguindo-se um giro da mesa e, entdo, a massa € comprimida; mais outro
giro e a telha é retirada. H4 um fluxo continuo. A secagem tem de ser mais lenta que para os tijolos, para

diminuir a deformac¢éo. O cozimento € feito nos mesmos tipos de forno.
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Em principio, ha dois tipos de telha: as planas e as curvas. As telhas planas sao do tipo
marselha, também conhecidas por telhas francesas, e as telhas de escamas, pouco encontradas. As
telhas francesas séo planas, com encaixes laterais e nas extremidades, e com agarradeiras para fixacdo
as ripas do madeiramento. Pesam aproximadamente 2 kg, e sdo necessarias 15 por metro quadrado de
cobertura. Para a inclinagdo usual de 30°, isso corresponde a 22 por metro quadrado de projecdo. As
normas técnicas dividem as telhas de barro tipo marselha em duas classificagbes, conforme sua
resisténcia a uma carga aplicada sobre o centro da telha, estando ela sobre trés apoios:

* 12 categoria: resisténcia minima de 85 kg;

« 22 categoria: resisténcia minima de 70 kg.

Assim sendo, uma telha ceramica, mesmo de 22 qualidade, precisa resistir bem ao peso de um
homem médio, estando apoiada nas extremidades; esse é um processo para verificar a qualidade no
momento do recebimento. A espessura média, tanto para essas como para outras telhas, € de 1 cm a 3
cm. As telhas de escamas, pouco usadas, sdo feitas para emprego em mansardas e telhados de ponto
elevado, quando entéo as telhas francesas escorregariam sob o efeito do vento.

Telhas fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas, com
sobreposicdo e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas;
isentas de cal, magnésio e fragmentos calcdrios e com as seguintes caracteristicas técnicas: Baixa
absorcéo de agua: inferior a 18%; Resisténcia a flexao saturada de agua: carga de ruptura ndo inferior a
130kgf; Massa seca menor ou igual a 3,0kg. Argamassa de emboco para cumeeiras e espigdes: traco
1:4, cal hidratada e areia, com adicdo de 100kg de cimento/m3 de argamassa. Deverdo ser utilizadas em
coberturas, com inclinacdes de 20% a 35%, de acordo com o fabricante.

A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente
em aguas opostas. Manter dire¢bes ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para assentamento
das pecas. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Nos beirais sem
forro, amarrar todas as telhas.

As fiadas verticais e as linhas de transi¢do capa-canal devem ser retas, ortogonais a linha de
beirais e com espagamentos uniformes.

Os furos executados nas telhas para passagem de tubulagdo devem ser rejuntados com massa
plastica de vedagdo e arrematados com gola de chapa de ferro n® 24 com recobrimento minimo de
10cm. Seré verificada se a telha apresenta som semelhante ao metdlico quando suspensa por uma
extremidade e percutida.

A telha deve ser quebrada para verificagdo da homogeneidade de cor da massa interna. 12 / 43
Serdo verificadas as condi¢cfes de projeto, fornecimento e execucao.

Tolerédncia maxima quanto & inclinagdo: 5% do valor especificado. Nas linhas de beiral ndo serdo
admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre pegas contiguas e esticada uma linha entre 2

pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, ndo pode haver afastamentos superiores a 2cm.
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Forro em lambri de PVC

A CONTRADA deverd instalar forro em PVC rigido, em laminas de 6m x 10, espessura 8mm,
tipo liso, de acordo com as normas técnicas e as especificacbes abaixo:

e Todos os forros deverdo ser continuos, sendo interrompido somente nos encontros com as
paredes de alvenaria;

e Onde for necessario esconder instalacbes hidrossanitarias ou rebaixar o pé-direito do
ambiente, devera ser utilizado forro de PVC;

¢ Deverd ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca;

¢ O forro de PVC néo ficara em contato com fontes de calor superiores a 50°C.

Para tanto as canalizagBes que porventura passarem sobre as placas do forro e que conduzam
fluidos aquecidos, serdo adequadamente isoladas com calhas de |a de vidro ou & de rocha;

¢ O armazenamento das placas sera feito em local abrigado de poeiras e intempéries e serao
empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas;

e Todas as precaucdes serdo tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a
esforcos que eventualmente possam ocasionar deformacdes;

e As placas de PVC rigido serdo cortadas com laminas abrasivas ou serrar de dentes finos e
com trava ndo acentuada;

¢ O barroteamento devera ser em pecas de madeira 2,5x10cm e espagadas 50cm.

7 — PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Camada regularizadora:

Todos os pisos com acabamento em ceramica levardo uma argamassa de cimento, areia média
ou grossa ho traco 1:4, espessura 03 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final,
obedecendo aos niveis ou inclinacdes previstas para 0 acabamento que os deve recobrir. A
regularizacdo das &reas para 0s pisos com acabamento em argamassa de alta resisténcia, sera
executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traco 1:3 desempenado e com
espessura de 03 cm.

Quando o material a empregar for de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente
poderé ser feito com a orientacéo da FISCALIZACAO.

A referida camada daré o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relacéo:
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- Areas secas: < 0,5%;

- Areas molhadas: 0,5%<x<1,5% em dire¢&o ao ralo ou a porta de saida;
- Boxes de banheiros: 1,5%<x<2,5% em dire¢do ao ralo. O cimento utilizado sera Poty, Nassau,
Zebu ou similar CP 1l — Z32.

Areia com granulometria média ou grossa.

Lajota cerdmica 60x60cm:

Os pisos determinados em projeto receberdo acabamento em lajota cerdmica 60cmx60cm,
antiderrapante, PEI IV, Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota devera ser aprovada

pela fiscalizacao.

A argamassa colante industrializada utilizada sera da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar.

O rejunte utilizado sera da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalizacao.

Piso cimentado:

As &reas externas e passeio publico serdo pavimentadas com concreto permeavel. O Concreto
Permeavel deve ser colocado sobre uma sub-base permeavel bem compactada. A agua que passa pelo
sistema formado pelo concreto permeéavel + sub-base + solo age como um filtro natural removendo
materiais indesejados como 6leos, graxas e outros poluentes. A aplicacdo do Concreto Permeével deve
obedece aos mesmos critérios e cuidados que todo pavimento de concreto exige:

* Boa sub-base

» Compactagéao adequada

* Aplicacado de juntas

* Boa cura

A manutencdo do piso de Concreto Permeavel é muito pequena. Por isso, € necessario impedir
o fechamento dos vazios, ndo permitindo que folhas ou outros materiais fagam essa obstrucéo.

Periodicamente, o piso deve ser limpo (varrido ou aspirado) e lavado com presséo.

Soleira em granito cinza andorinha polido esp.= 2cm:

As soleiras serdo assentadas com argamassa de traco 1:3, cimento e areia. As soleiras
deverdo caso necessario, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindiveis ao seu
funcionamento. Nos vdo de todas as portas, considerar soleiras em granito cinza andorinha polido na

largura da parede e espessura de 3cm nas areas onde tem rebaixo de piso e 2cm nas areas sem
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desnivelamento de piso. Receberd uma argamassa de assentamento traco T3 ou T4 conforme as
condicdes de exposicdo de superficie as intempéries, bem como da necessidade de manter as
superficies impermeaveis.

Peitoril em granito Cinza Andorinha:

Em todos os vao de janelas deverdo ser colocados peitoril em granito Cinza Andorinha polido
com rebaixo para agua, nas dimensdes de 22cm de largura (espessura da parede mais 1 a 2 cm de
pingadeira) e 3m de espessura (considerando 2cm da pedra mais 1cm de rebaixo). Ndo se esquecer de
considerar o transpasse de 1cm para cada lado do comprimento do vao da janela. O peitoril deve ser
colocado por funcionario especializado, ficando a cargo da contratada a argamassa de assentamento.
Todos os peitoris em marmore serdo aplicados com argamassa de cimento e areia traco T3 e terdo
largura indicada no projeto arquiteténico.

8 — ESQUADRIAS:

As portas em madeira serdo executadas segundo técnica para trabalhos deste género e
obedecerdo rigorosamente as indicacfes constantes nos projetos, detalhes especiais e especificacdes
gerais. Os tipos e dimensdes basicas obedecerao rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos
os vdos serem confirmados na obra antes da fabricacdo. A madeira devera ser de lei, bem seca, isenta
de partes brancas, carunchos e brocas, sem nés ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e
aparéncia.

As portas deverdo ser de madeira trabalhada, conforme padréo definido pela fiscalizago.

As esquadrias em aluminio serdo do tipo especificado em projeto. As esquadrias serdo
equipadas com guias de aluminio extrudado anodizado, onde correrdo patins de nailon dotadas de
dispositivos que regula seu atrito contra as ranhuras das guias. Os rebites das articulacdes serdo de aco
inoxidavel.

Conforme indicagbes no projeto arquitetdnico serdo colocadas portas e esquadrias em vidro
temperado liso bronze 10 mm Os vidros temperados deverdo obedecer rigorosamente as normas da
ABNT NBR 14698.

A sua fixagdo sera em conjunto de ferragens metalicas na cor bronze.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento, quanto a presenca de bolhas, lentes,
ondula¢gBes ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de corte. A toleréncia na variacéo
das dimensbes é de + 3 mm.

Nos locais indicados em planta, deverdo ser instaladas grades em metalon, com alturas

variadas, conforme definido em planta. Elas deverdo ter as mesmas caracteristicas daquelas ja
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instaladas no local. As grades de metalon novas e existentes seréo lixadas e receber&o pintura esmalte
com prévio tratamento com pintura anticorrosiva.

Os caixilhos das esquadrias de madeira serdo do tipo aduela e alizar com dimensdes minimas
de 7,50 x 1,00cm. As folhas terdo cougoeiras com 10 cm de largura e pinazios com 8cm de largura,
sendo que o ultimo pinézio terd 15cm de largura.

As fechaduras das portas de madeira deverdo ser de embutir, sempre de cilindro e macaneta do
tipo alavanca e de trinco reversivel acionado pela macaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. As
chaves deverédo ser fornecidas em duplicata.

As dobradicas serdo de metal cromado do tipo reforcado, com anel de 3 72" x 3” e serdo no
minimo de 03 ( trés) unidades por folhas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepéancias de posi¢do ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

A localizacdo do assentamento das ferragens, serd determinada pela fiscalizacdo, se néo
identificavel pelo sentido de abertura constante em projeto.

As macganetas das portas, salvo em condi¢cdes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado.

Antes do assentamento, as ferragens dever&o ser aprovadas pela fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar nas esquadrias vidro, conforme especificado no
projeto arquitetbnico e orcamento anexo. Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente
determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias j& instaladas, de
modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente
cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes
deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades. Antes da colocacdo nas
esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies fiquem isentas de umidade, dleo,
graxa ou qualquer outro material estranho. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
materiais, equipamentos e méo-de-obra necessérios para a perfeita execu¢cdo dos servicos acima

discriminados

9 - INSTALACOES ELETRICA

Os servicos de instalagBes elétricas obedecerdo as normas da ABNT e normas das

concessionarias locais.
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Sera instalado quadros de distribuicdo de embutir para 12 disjuntores com barramento
2F+N+Terra 127 v, fabricante Gemar ou Similar.

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuicdo devem ser DIN, fabricante GE ou Similar.

As tomadas universais deverdo ser da Perlex ou Similar.

Todos os interruptores devem ser para 10A-250 v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de
PVC 4" x 2",

As luminarias serdo de sobrepor com aletas. As luminarias tipo serdo completas.

Deverdo ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 10 mmz?, 25 mmz2, 70 mm?,
com isolamentos e nus, conforme projeto.

Todos os eletrodutos serdo de PVC (normatizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rigido,
rosqueado, com acessorios, respectivos didmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha

de quantidades.

A haste de aterramento copperweld com conector e dimensbes de 5/8” x 3,00 m, conforme o

projeto.

10 — INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS:

Os servicos de instalagbes hidro sanitarias obedecerdo as normas da ABNT e normas das
concessionarias locais.

As instalagfes serdo executadas em tubos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e
com didmetros de acordo com 0s projetos.

Sera construida caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto.

Sera fornecida e instalada caixa sifonada em PVC com grelha

Serdo revisados o0s pontos de esgoto existente, com a substituicAo de tubos e conexdes

danificadas.
11 — APARELHOS, LOUCAS E METAIS:

Os vasos, lavatérios, metais e acessorios serdes da marca Deca, ou similar. O fabricante devera
manter assisténcia técnica autorizada local (no estado do Pard), com pecas de reposicao.

As posicles relativas das diferentes pecas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela
Fiscalizacéo, devendo, contudo, orientar-se pelas indicacfes constantes nos desenhos do projeto.

Todas as loucas (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, lavatérios) serdo aprovadas pela

fiscalizac@o, inclusive os acessorios dos vasos e lavatorios.
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As torneiras serdo tipo cromada popular para lavatérios, os sifdes serdo em plasticos brancos

para os lavatorios.
12 - PINTURA
Acrilica com massa e selador:

Antes de efetuar qualquer servico de pintura, a CONTRATADA devera efetuar a retirada de
todas as infiltragBes e trincas existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas com
tratamento adequado para cada situacdo, devendo ser utilizado hidro-jateamento com hipoclorito, as
fissuras tratadas com argamassa semi-flexivel, e duas deméaos de impermeabilizante acrilico.

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos
antes da execucao dos servicos. Todos os cuidados quanto as superficies estarem secas e limpas e
precaucdes quanto ao intervalo de tempo, entre demdaos, deverdo ser observados, conforme
recomendac¢fes das Normas Brasileiras.

Cada deméo de tinta sé podera ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca,
observar um intervalo de 24 horas entre duas dem&os sucessivas.

Devera ser aplicado selador acrilico para paredes em duas demédos da marca SUVINIL ou
similar, observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluido conforme recomendacdes do fabricante.

Devera ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma
gualidade, de forma a obter superficie perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a superficie em camadas
finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, apos um intervalo minimo de trés horas, a superficie deve ser
lixada, com lixa de grao 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22 demao corrigindo o

nivelamento e, apos o periodo de secagem, proceder ao lixamento final.
Verniz com selador sobre madeira:

Nas esquadrias de madeira, a preparacédo se fard com o lixamento e limpeza das superficies,
correcdo das imperfei¢cdes utilizando massa a 6leo, lixamento para nivelamento para depois aplicar o

verniz das marcas Coral, Suvinil ou Similar. Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta,

uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.
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13 - SERVIGOS FINAIS

Placa de inauguracdo em aco/letras Baixo Relevo - (60 x 40 cm):

Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguracdo da obra, em aco escovado, de 40 x
60 cm, conforme modelo adotado pela Secretaria Municipal de Saude, devendo o fornecedor oferecer

uma garantia de 12 meses com referéncia a qualidade do material utilizado na confec¢éo da placa.
Limpeza final e entrega da obra:

A contratada devera efetuar a limpeza diéria da obra para que ndo atrapalhe as atividades nos
demais setores.

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos 0s excessos.

Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente,
lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras
imperfeicbes, encontrando-se em perfeitas condi¢cdes de utilizacao.

Todas as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitérios, etc. serdo limpos
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servicos de limpeza.

Todas as torneiras e registros serdo limpos com escova e sabao, até que sejam retirados todos
0s vestigios de sujeiras e/ou respingos da pintura.

Todas as loucas sanitarias serdo abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o
excesso de massa utilizado na colocacéo das pecas.

Todas as caixas de passagem, assim como as sifonadas, deverdo ser abertas para limpeza e
remocao de detritos.

Todas as fechaduras deverdo ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito
nivelamento das portas.

Todas as bancadas deverao ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza.

Todos os aparelhos de iluminacéo deverdo ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o
perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lampadas.

Todas as esquadrias deverdo ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradicas,

trincos e fechaduras.

IV CONDIGOES FINAIS
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Terminados os trabalhos de reforma, a edificacdo devera ser totalmente limpa pela
CONTRATADA. Esta limpeza consistird em lavagem geral e remocao de todas as manchas de tinta do
piso, parede, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais, empregando-se, se necessario, solugao
de acido muridtico e agua na proporcdo de 1:6, ou outro método previamente aprovado pela
CONTRATANTE, de modo a assegurar que todas as instalagbes sejam entregues perfeitamente limpas
e em condi¢Bes de ocupacao.

As areas externas, em toda sua extensao, pavimentadas ou ndo, serdo limpas, bem como suas
adjacéncias, devendo todo o entulho ser removido pela CONTRATADA para areas a serem indicadas
pela CONTRATANTE. Fica estabelecido que toda a area de implantacdo das obras, bem como a area
utilizada pela CONTRATADA para instala¢des de seu canteiro de obras, e limpa, ao final dos trabalhos.
Os entulhos e restos de construcdo deverdo ser removidos pela CONTRATADA, as suas expensas, para
locais de bota-fora a serem indicados pela CONTRATANTE.

V GENERALIDADES

Apbs a conclusédo de todas as atividades envolvidas na construcdo, a CONTRATANTE fard uma
inpecdo final, constatando a fidelidade da construcdo aos projetos e as respectivas Especificacdes
Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a
problemas que venham a surgir no futuro, as correcées necessarias seguirdo criteriosamente o descrito

nas Especificagfes Técnicas e Memorial Descritivo.

VI FALHAS E/OU DEFEITOS

A CONTRATADA devera tomar, de imediato e as suas expensas, todas as providéncias
requeridas para os reparos ou correcBes que se fizerem necessarios para que 0s servicos estejam

plenamente de acordo com o projeto, especificacbes e nomras técnicas e orientacdes da
CONTRATANTE.
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